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Sklar pro lisované sklo (kéd: 28-011-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina oboru: Technicka chemie a chemie silikatd (kod: 28)
Tyka se povolani: SklaF; Sklar lisovaného skla

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zplsobilost

Nazev Uroven

Orientace v normach a v technickych i vytvarnych podkladech pro vyrobu a zpracovani skla 3
Volba postupu prace a technologickych podminek pfi vyrobé lisovaného skla

Posuzovani kvality surovin a hodnot parametru pfi vyrobé lisovaného skla

3
3
Ruéni mackani sklenénych vyrobkul u lisovaného skla 3
Obsluha lisovacich stroji na vyrobu sklenénych predmétu 3

3

Sefizovani, oSetfovani, udrzba zafizeni a pomdcek na vyrobu lisovaného skla

Platnost standardu
Standard je platny od: 07.02.2012
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Kritéria a zptsoby hodnoceni

Orientace v normach a v technickych i vytvarnych podkladech pro vyrobu a zpracovani skla

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat technologii vyroby a zpracovani dutého, lisovaného a technického Ustni ovéfeni

skla

b) Provést rozbor parametrt uvedenych na predlozeném vykresu Ustni ovéfeni

¢) Rozhodnout podle vykresu o technologickém postupu tvarovani Praktické predvedeni
d) Posoudit vykresy pro zuSlechtovaci provozy a rozhodnout, zda referenéni

z;zgiukvalitou odpovida dané technologii zuSlechtovani, urcit vady u Praktické predvedeni

e) Zjistit, zda referencni vzorek odpovida parametriim danych technickym

vykresem Praktické predvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Volba postupu prace a technologickych podminek pfi vyrobé lisovaného skla

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zdlvodnit nutnost dodrzovani zasad BOZP v hutnim provozu a v dilng,
uveést zasady manipulace s plynovymi spotiebici (pfihfivaci hofaky, kyslikové
hofaky), popsat vybaveni pracovnika pro praci a zdGvodnit nutnost ochrany
odi

Ustni ovéfeni

b) Pripravit material, nastroje a pomUcky podle vyrobniho pfedpisu,

zkontrolovat funkénost pfipravenych nastroji véetné kvality povrchu

lisovacich nastroju a dosazeni jejich pfedepsané provozni teploty pro Ustni ovéfeni a praktické predvedeni
lisovani, uvést princip funkce tlakovych zafizeni (pneumatické, hydraulické) a

teplotnich Cidel pouzivanych pfi lisovani

Je treba splnit obé kritéria.

Posuzovani kvality surovin a hodnot parametru pfi vyrobé lisovaného skla

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Urgit, zda predlozeny vyrobek splfiuje kvalitativni parametry podle

vyrobniho predpisu, v pfipadé zjisténi vady provést navrh na jeji odstranéni PR [l

b) Provést vizualni kontrolu a méfeni pfedepsanych rozméra u predlozeného

. Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
sklenéného polotovaru

c) Urgit chyby na pfedlozeném rozpracovaném vyrobku, u hotového vyrobku
provést kone€nou kontrolu s vyznagenim chyb a vad, odstranit zavady na Praktické pfedvedeni
formé lisu, aby se chyba neopakovala

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Ruéni mackani sklenénych vyrobkt u lisovaného skla

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Predvést nabirani, lisovani a dotvarovani sklarskych vyrobku z riznych

druh skloviny, vyrobit sérii 5—10 kusU b, (pieiisaln

b) Pfedvést ruéni mackani na vice mackadlech a mackani naro¢nych tvar,

vyrobit sérii 5-10 kusd Praktické predvedeni

Je tieba splnit kritérium a) nebo b).

Obsluha lisovacich stroji na vyrobu sklenénych predmétu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat a obsluhovat poloautomatické lisovaci stroje a zafizeni Ustni ovéfeni a praktické predvedeni
b) Popsat a obsluhovat automatické lisovaci stroje a zafizeni Ustni ovéFeni a praktické predvedeni

Je treba splnit kritérium a) nebo b).

Sefizovani, osetrovani, idrzba zarizeni a pomucek na vyrobu lisovaného skla

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zvolit zafizeni, nafadi a pomucky pro zpracovani skla a provést sefizeni

pracovnich nastroju a zafizeni pro vyrobu lisovaného skla a popsat udrzbu a Praktické predvedeni a Ustni ovéreni
oSetreni

Je tfeba splnit toto kritérium.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovanéa osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zplsobilost je vyZzadovana (odkaz na NSP -
http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=2058&kod_sm1=35).

Povinnosti zkou$ejiciho je dbat na to, aby zkouska probihala podle tohoto hodnoticiho standardu.

Ovérovanim kriterii hodnoceni pro jednotlivé kompetence je tfeba ziskat celkovy prehled o zplsobilosti uchazece
vykonavat povolani v urcitém Useku sklafské vyroby.

PFi ovérovani kritérii formou praktického pfedvedeni je tfeba pfihlizet pfedevs§im k bezpeénému provadéni vSech ukonl
a ke kvalité zhotoveného produktu.

Vysledné hodnoceni

Zkousejici hodnoti uchazecée zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o pribéhu a vysledku
zkou$ky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,vyhovél“ nebo ,nevyhovél“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud ,vyhovél,
pokud uchaze¢ splnil pro vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze& nékterou kompetenci nesplnil. P¥i
hodnoceni ,nevyhoveél“ uvadi zkous$ejici vzdy zdlvodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkouska probiha pfed zkuSebni komisi slozenou ze dvou ¢len, ktefi jsou autorizovanymi fyzickymi osobami s autorizaci
pro pfislusnou dil¢i kvalifikaci nebo autorizovanymi zastupci autorizované pravnické osoby s autorizaci pro pfisluSnou
dil€i kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s vyuénim listem v oboru vzdélani sklar a stfedni vzdélani s maturitni zkouskou a alespori 7 let
odborné praxe v fidicich pozicich v oblasti sklafské vyroby nebo ve funkci u€itele odborného vycviku nebo praktického
vyucovani v oblasti sklafské vyroby, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o
udéleni autorizace.

b) Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oblasti sklafstvi a alespori 5 let odborné praxe v fidicich pozicich v oblasti
sklarské vyroby nebo ve funkci ucitele praktického vyu€ovani v oblasti sklarské vyroby, z toho minimalné jeden rok v
obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

c) VysSi odborné vzdélani v oblasti sklafstvi a alespon 5 let odborné praxe v Fidicich pozicich v oblasti sklarské vyroby
nebo ve funkci ucitele praktického vyu€ovani v oblasti sklarské vyroby, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich
dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

d) Vysokoskolské vzdélani se zaméfenim na technologii silikatd a alespon 5 let odborné praxe v fidicich pozicich v
oblasti sklafské vyroby, nebo ve funkci ugitele odbornych pfedmétu nebo praktického vyucovani v oblasti sklarskeé
vyroby, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

DalSi pozadavky:

— Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci pedagogického
pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona €. 111/1998 Sb., o vysokych Skolach a 0 zméné a
doplnéni dalSich zakonl (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjsich pfedpisl, nebo praxi v oblasti vzdélavani
dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvéd&eni o profesni kvalifikaci 75-001-T Lektor dalSiho
vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci ¢asti prvni, hlavy Il a IV zakona &.
179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné nékterych zakonu (zakon o uznavani
vysledkl dalSiho vzdélavani), a pfipravy zaméfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické
aspekty zkouseni dospélych v rozsahu minimalné 12 hodin.

— Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi byt schopna organiza¢né zajistit zkusebni
proces véetné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvédceni (staci dolozit Cestnym prohlasenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpGsobilost pfedlozenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zplsobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: www.mpo.cz

Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

— Prostory a pfisun potfebné energie odpovidajici bezpecnostnim a hygienickym pfedpistim

— Pracovni oble¢eni odpovidajici bezpe¢nostnim a hygienickym pozadavkam si zajisti uchaze¢ sam

— Ochranné pomucky zajisti autorizovana osoba

— Vyrobni receptury

— Vykresova dokumentace

— Vyrobni dokumentace, technologickd a technicka dokumentace

— Sklafska dilna, ktera je vybavena tavicim agregatem o odpovidajici kapacité a barevnosti skloviny, davkovacim
zafizenim a lisovacim strojem, sklafské nuzky, nabiraci palice, formy, raznice

— Utavena sklovina podle vyrobni receptury, mazadla, nafadi pro sefizovani stroju

K Zadosti o udéleni autorizace Zadatel pfiloZi seznam svého materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro U&ely zkousky. Pokud Zadatel bude pfi zkouskach vyuZzivat
materidlné-technické vybaveni jiného subjektu, pfiloZi k Zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umozriujici jeho uzivani.
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Doba pripravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (véetné pfipadnych ¢asl, kdy se uchaze¢ pfipravuje béhem zkousky) je 40 az 80
minut. Do doby pfipravy na zkousku se nezapocitava doba potfebna k seznameni uchazece s pracovistém a s
pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani vilastni zkousky (bez €asu na pfestavky a na pfipravu) je 6 az 8 hodin (hodinou se rozumi 60
minut). Zkouska muze byt rozlozena do vice dnd.
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Autofri standardu

Autori hodnoticiho standardu

Ijodnotfci§tandard pripravila SR pro sklo, keramiku a zpracovani minerall, ustavena a licencovana pro tuto ¢innost HK
CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Vy3sS8i odborna Skola sklarska a Stfedni Skola Novy Bor

Stfedni Skola femesel a sluzeb Jablonec nad Nisou

Crystalex CZ, s. r. o.
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