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Hutni technik/techni€ka frizeni jakosti (kéd: 21-060-M)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obor: Hornictvi a hornicka geologie, hutnictvi a slévarenstvi (kod: 21)
Tyka se povolani: Hutni, kovarensky a slévarensky technik

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 4

Odborna zpusobilost

Nazev Uroveii

Orientace v normach a v technickych postupech v hutni vyrobé 4
Orientace v normach jakosti a kvality v hutni vyrobé

Navrhovani metod kontroly jakosti hutnich vyrobku

Vstupni, vystupni a mezioperaéni kontrola surovin, materiald, polotovard a vyrobkud v hutni vyrobé
Kontrola dodrzovani technologickych postupu v hutni vyrobé

Kvalitativni zkousky surovin, materiall, polotovart a vyrobkud v hutni vyrobé

Analyzovani vliva pusobicich na uzitné vlastnosti surovin, materialt, polotovar( a vyrobkd v hutni vyrobé

Vypracovani plana kontroly jakosti hutnich vyrobk

A~ A A DM D M b

Uplathovani a vyfizovani reklamaci v hutni vyrobé (v€etné zjiStovani zavad)

Platnost standardu
Standard je platny od: 21.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v normach a v technickych postupech v hutni vyrobé

Kritéria hodnoceni

a) Orientovat se v normach a technickych pfedpisech pro pfislusny typ hutni
vyroby

b) Popsat pouzivani technologickych pfedpis(i a postupu v pfislusném typu
hutni vyroby

Je tfeba splnit obé kritéria.

Orientace v normach jakosti a kvality v hutni vyrobé

Kritéria hodnoceni
a) Orientovat se v normach jakosti pro pfislusny typ hutni vyroby
b) Vyjmenovat zakladni odvétvové standardy jakosti

c) Orientovat se v evropskych smérnicich, nafizenich a prohlasenich
tykajicich se jakosti v hutni vyrobé

Je treba splnit vSechna kritéria.

Navrhovani metod kontroly jakosti hutnich vyrobkt

Kritéria hodnoceni
a) Navrhnout metodu kontroly jakosti konkrétniho hutniho vyrobku (procesu)

b) Popsat navrhovanou metodu a jeji pouziti

Je treba splnit obé kritéria.

Vstupni, vystupni a mezioperacni kontrola surovin, materialti, polotovara a vyrobkt v hutni vyrobé

Kritéria hodnoceni
a) Popsat metody kontroly vstupnich surovin a materiald

b) Popsat kontrolované parametry pfi mezioperacni kontrole uréeného
technologického procesu

c) Popsat kontrolované parametry pfi vystupni kontrole uréeného
technologického procesu

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Kontrola dodrzovani technologickych postupti v hutni vyrobé

Kritéria hodnoceni

a) Zpracovat navrh zpusobu kontroly v jednotlivych fazich vyroby
konkrétniho hutniho vyrobku nebo polotovaru

b) Popsat kontrolované parametry v jednotlivych fazich vyroby

Je tireba splnit obé kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni
Ustni ovéFeni

Ustni ovéreni

Ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni
Ustni ovéfeni s pisemnou pfipravou

Ustni ovéfeni s pisemnou pfipravou

Zpusoby ovéreni

Ustni ovéfeni s pisemnou pfipravou

Ustni ovéfeni s pisemnou pfipravou

Ustni ovéfeni s pisemnou pfipravou

Zpusoby ovéreni
Praktické predvedeni

Ustni ovéreni
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Kvalitativni zkousky surovin, materialll, polotovart a vyrobkt v hutni vyrobé

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat destruktivni, strukturni a chemické zkousSky surovin, materiald, P -
- , 5 N Ustni ovéFeni s pisemnou pfipravou
polotovart a vyrobkud v hutni vyrobé

b) Popsat druhy nedestruktivnich zkouSek polotovar(l a hutnich vyrobk Ustni ovéfeni s pisemnou pfipravou
Je treba splnit obé kritéria.

Analyzovani vlivli pasobicich na uzitné vlastnosti surovin, materialt, polotovari a vyrobkt v hutni
vyrobé
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyjmenovat vlivy plisobici na uzitné vlastnosti surovin, materiald,

polotovar( a vyrobkl v hutni vyrobé Bl @

b) Navrhnout opatfeni na eliminaci nepfiznivych vlivd u uréeného typu vyroby

(vyrobku) Praktické predvedeni

Je tireba splnit obé kritéria.

Vypracovani plana kontroly jakosti hutnich vyrobku

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Vyjmenovat hlavni body a metody tvorby planu kontroly jakosti Ustni ovéfeni

b) Rozpracovat ramcovy plan kontrol a navrhnout opatfeni (postupy) ke

zvys$eni jakosti hutnich vyrobku Praktické predvedeni

Je tieba splnit obé kritéria.

Uplatfiovani a vyfrizovani reklamaci v hutni vyrobé (véetné zjiStovani zavad)

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat metody zjiStovani pfi¢in neshodné vyroby Ustni ovéfeni

b) Analyzovat a vyhodnotit vysledky zjisténi Praktické pfedvedeni
c) Navrhnout opatfeni k odstranéni pficin neshodné vyroby Praktické prfedvedeni
d) Popsat postupy reklamacniho Fizeni Ustni ovéfeni

Je tfeba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o €emz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchaze€em podepsan
pisemny zaznam. Zdravotni zpUsobilost pro vykonani pracovnich €innosti této profesni kvalifikace je vyzadovana a
prokazuje se Iékafskym potvrzenim (viz. http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp=5164).

U kompetenci, které dle tohoto hodnoticiho standardu jsou zavislé na rizném typu hutni vyroby (kritéria hodnoceni 1a,
1b, 2a, 3a, 5a, 7b), autorizovana osoba sdéli a nejpozdéji spolu s pozvankou zasle uchazedi popis typu hutniho provozu
a upfesnéni ovéfovanych kritérii.

Zkousejici musi byt pfitomen u zkousky po celou dobu zkou$eni uchaze¢u.

Vysledné hodnoceni

Zkousejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prabéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud' ,vyhovél*,
pokud uchaze€ spinil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél“, pokud uchaze nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél* uvadi zkousSejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro
pfislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro prislusnou profesni kvalifikaci.

Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Strfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oboru hutnictvi a alespori 5 let odborné praxe v Fidicich pozicich v oblasti
hutnictvi nebo ve funkci ucitele praktického vyu€ovani v oblasti hutnictvi.

b) VysokoSkolské vzdélani se zaméfenim na metalurgii a alespori 5 let praxe v fidicich pozicich v oblasti hutnictvi nebo
ve funkci ucitele praktického vyuc€ovani v oblasti hutnictvi.

Dal$i pozadavky:
e Autorizovana osoba musi byt schopna organiza¢né zajistit zkuSebni proces v€etné vyhodnoceni na PC a vydani
jednotného osvédceni (staci dolozit Cestnym prohlasenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavkil na odbornou zptsobilost pfedlozenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo priimyslu a obchodu, www.mpo.cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky
Pozadavky na materialné-technické zazemi:

technologické predpisy pro ovéfovany typ hutni vyroby nebo vyrobku
technické normy pro ovéfovany typ hutni vyroby nebo vyrobku

protokol o zjisténé nekvalité

reklamacni protokol

hutni vyrobek, nebo model hutniho vyrobku

PC s pfislusnym SW

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpe¢nostnim pozadavkim a
hygienickym limitim na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam svého materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Pokud Zadatel bude pfi zkouSkach vyuzivat
materialné-technické vybaveni jiného subjektu, pfilozi k zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umozriujici jeho uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pripravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkousku v trvani 90 minut. Do doby pfipravy na zkou$ku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani vlastni zkousky jednoho uchazece (bez €asu na prestavky a na pfipravu) je 4 az 6 hodin (hodinou
se rozumi 60 minut). ZkouSka mize byt rozlozena do vice dnu.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro hutnictvi, slevarenstvi a kovarenstvi, ustavena a licencovana
pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Tfinecké zelezarny, a. s.

Arcelor Mittal Ostrava, a. s.

Vitkovice Heavy Machinery, a. s.

VSB - TU Ostrava

Stfedni odborna Skola Tfineckych Zelezaren
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