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Hutnik tavi€ / hutnice tavi€ka oceli (kod: 21-004-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obor: Hornictvi a hornicka geologie, hutnictvi a slévarenstvi (kod: 21)
Tyka se povolani: Hutnik zeleznych kovu

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zpusobilost

Nazev Uroveii

Normalizace pfi vyrobé a liti kovu 3
Dodrzovani bezpecnosti prace v hutnim provozu

Obsluha strojli a strojnich soucasti v hutnictvi

Uprava a separace strusky

3
3
Provadeéni zkousek v hutni vyrobé 3
3
Obsluha a fizeni procesu liti kovu 3

3

Rizeni rezimu foukani kysliku do konvertorti ve vyrobé oceli a chodu konvertorti pomoci méfici techniky

Platnost standardu
Standard je platny od: 21.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Normalizace pf¥i vyrobé a liti kovu

Kritéria hodnoceni
a) Orientovat se v nazvoslovi pro zpracovani a liti kov(

b) Orientovat se v normach a technickych podkladech souvisejicich s
¢innostmi pfi vyrobé a liti kovu

c) Cist metalurgické postupy vyroby kovi a jejich slitin
d) Zaznamenavat druhy a mnozstvi vstupnich komponent

e) Zaznamenavat mnozstvi a chemické sloZeni taveniny

f) Popsat zakladni chemické reakce pfi vyrobé oceli (oxidace C, Mn, Si,
odfosfofeni, odsifeni)

Je treba splnit vSechna kritéria.

Dodrzovani bezpecnosti prace v hutnim provozu
Kritéria hodnoceni

a) Vyjmenovat a pfedvést osobni ochranné pomicky pracovnika (OOPP) pro
provadéni tavby na ocelarenské peci

b) Vyjmenovat bezpecnostni rizika pfi praci s tekutym kovem

c) Vyjmenovat bezpecnostni pravidla prace pod jefabem a pravidla pro
vazani bfemen

Je tieba splnit vSechna kritéria.
Obsluha stroja a strojnich soucasti v hutnictvi

Kritéria hodnoceni

a) Rozeznat stroje pouzivané v tavirnach ocelaren (napfiklad konvertor,
elektricka obloukova pec, kelimkova pec)

b) Ur¢it ¢asti jednotlivych ocelarenskych stroju a zafizeni a vyjmenovat jejich
zakladni vlastnosti

Je tireba splnit obé kritéria.

Provadéni zkousek v hutni vyrobé

Kritéria hodnoceni

a) Vyjmenovat materialové zkousky provadeéné u tavicich peci
b) Provést odbér zkousky (vzorku) a jeji odeslani

c) Vysvétlit tepelné zpracovani hutnich polotovar(

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Praktické predvedeni v technické
dokumentaci

Praktické pfedvedeni v technické
dokumentaci

Praktické predvedeni s ustnim
zdivodnénim

Praktické pfedvedeni s Ustnim
zdlvodnénim

Praktické pfedvedeni s ustnim
zdtvodnénim

Praktické pfedvedeni s Ustnim
zdlvodnénim

Zpusoby ovéreni

Praktické predvedeni s ustnim
zdivodnénim

Ustni ovéfeni

Ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni

Ustni ov&feni v provoznim nebo
simulovaném prostredi

Ustni ovéfeni u konkrétniho stroje

Zpusoby ovéreni
Ustni ovéreni

Praktické predvedeni s ustnim
zdtivodnénim

Ustni ovéfeni
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Uprava a separace strusky

Kritéria hodnoceni

a) Kontrolovat kvalitu strusky

b) Upravit sloZeni strusky na pozadovanou kvalitu a nahodit strusku novou
c) Promichat tekutou strusku po pfidani legur
d) Odstranit strusku s povrchu taveniny v tavicich pecich pomoci pomucek

e) Vyjmenovat zpUsoby prepravy strusky od tavicich peci

f) Popsat funkci a zplisob Upravy strusky v ocelarskych pecich

Je treba splnit vSechna kritéria.

Obsluha a fizeni procesu liti kovil

Kritéria hodnoceni

a) Obsluhovat tavici a odlévaci zafizeni

b) Provadét korekci neshodnych projevl pfi fizeni a ovladani procesu liti
c) Pripravit taveninu pfed litim

d) Obsluhovat ustalovaci pece pro zajisténi stability kovu

e) Pripravit lici pomucky, zahaijit liti a korigovat jeho prabéh

f) Obsluhovat zafizeni sekundarni metalurgie

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni

Praktické predvedeni s ustnim
zdivodnénim

Praktické pfedvedeni s Ustnim
zdlvodnénim

Praktické predvedeni

Praktické predvedeni s ustnim
zdtivodnénim

Ustni ovéreni

Ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni s Ustnim
zdlvodnénim

Praktické predvedeni s ustnim
zdtivodnénim

Praktické pfedvedeni s Ustnim
zdlvodnénim

Praktické predvedeni s ustnim
zdtivodnénim

Praktické pfedvedeni s Ustnim
zdlvodnénim

Praktické pfedvedeni s ustnim
zdtvodnénim

Rizeni rezimu foukani kysliku do konvertort ve vyrobé oceli a chodu konvertordi pomoci méfici

techniky

Kritéria hodnoceni
a) Obsluhovat provzdu$iovaci zafizeni konvertort na vyrobu oceli

b) Obsluhovat zafizeni pro regulaci mnozstvi pfivadéného kysliku do
konvektoru v zavislosti na zjisténych hodnotach méficim zafizenim

c) Obsluhovat a upravovat chod konvertor( v zavislosti na namérenych
hodnotach

d) Obsluhovat méfici zafizeni a pomtcky pro méfeni kvality taveniny
e) Vést evidenci provedenych opatreni a kontrol

Je treba splnit vS§echna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni s Ustnim
zdGvodnénim

Praktické predvedeni s ustnim
zdivodnénim

Praktické pfedvedeni s Ustnim
zdlvodnénim

Praktické predvedeni s ustnim
zdtivodnénim

Praktické pfedvedeni s Ustnim
zdlvodnénim

Strana3z6



nsk

Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovi$tém a s pozadavky bezpecnosti prace a
ochrany zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o ¢emz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchaze€em
podepsan pisemny zaznam. Zdravotni zplsobilost pro vykonavani pracovnich ¢innosti této profesni kvalifikace je
vyzadovana a prokazuje se lékafskym potvrzenim (odkaz na povolani v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/hutnik-
tavic-oceli#zdravotni-zpusobilost).

Simulované prostfedi znamena

a) Uchazec€ pfimo svoji rukou neovliviiuje proces, ale sdéli, co se ma udélat. Pracovnik, ktery proces normalné provadi
(Fidi) tento povel vykona, nebo sdéli, pro¢ to vykonat nelze.

b) Uchaze€ vykonava svoji ¢innost na simulatoru, nikoliv v realném prostredi.

Zkousejici sdéli a spolu s pozvankou za$le uchazedi, jaké Cinnosti budou ovéfovany, jaké aspekty budou sledovany pfi
vykonu €innosti a pfi nakladani s materidlem.

Zkousejici musi byt pfitomen u zkousky po celou dobu zkou$eni uchaze¢u.

Vysledné hodnoceni

Zkousejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prabéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud ,vyhovél*,
pokud uchaze€ spinil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél“, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél* uvadi zkousSejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro

pfislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.

Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s maturitni zkouSkou v oboru hutnictvi a alespori 5 let odborné praxe v Fidicich ¢innostech v oblasti
hutni prvovyroby, vyroby nebo ve funkci ucitele praktického vyu€ovani v oboru vzdélavani.

b) VysokoSkolské vzdélani se zaméfenim na hutnictvi a alespon 5 let odborné praxe v fidicich ¢innostech v oblasti
hutni vyroby nebo ve funkci ucitele odbornych predmétu.

Dal$i pozadavky:
e Autorizovana osoba musi byt schopna organiza¢né zajistit zkuSebni proces v€etné vyhodnoceni na PC a vydani
jednotného osvédceni (staci dolozit Cestnym prohlasenim).

Zadatel o udé&leni autorizace prokazuje splnéni pozadavkil na odbornou zptsobilost pfedlozenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a obchodu,
WWW.MpO.CZ.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Zkouska probiha v realném prostfedi - v hutnim provozu na zafizeni pro taveni a odlévani oceli, na zafizeni sekundarni
metalurgie. Nékteré ¢innosti uchaze¢e muzou byt provadény simulované. Uchaze¢ pfimo svoji rukou neovliviiuje proces,
ale sdéli, co se ma udélat. Pracovnik, ktery proces normalné provadi (fidi), tento povel vykona, nebo sdéli, pro€ to
vykonat nelze.

Hutni provoz s tavicim a odlévacim zafizenim, ustalovaci peci, licimi pomuackami, pomudckami pro odbér vzork( pfi
zkous$ce, se stroji pouzivanymi v tavirnach Zeleznych a nezeleznych kovi. Autorizovana osoba muze byt vybavena
simulatorem, pak je zkouska provadéna v realném prostfedi soub&zné s vyuzitim simulace technologie.

Technické normy a podklady pouzivané pfi vyrobé a liti kovu.

DalSi materialni a technické vybaveni pro provedeni zkousky:

-Zkusebni mistnost vybavena nabytkem a psacimi potfebami

-Ochranné pomucky

-Tavici pec

-Z&rovzdorné matrialy

-Kovonosné vsazkové materialy

-Struskotvorné materialy

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpe¢nostnim pozadavkim a
hygienickym limitim na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, nagjemni smlouva, dohoda) umozaujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pripravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkousku v trvani 90 minut. Do doby pfipravy na zkou$ku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani vlastni zkousky jednoho uchazece (bez €asu na prestavky a na pfipravu) je 4 az 5 hodin (hodinou
se rozumi 60 minut). ZkouSka mize byt rozlozena do vice dnu.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro hutnictvi, slévarenstvi a kovarenstvi, ustavena a licencovana
pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Vitkovice, a. s.

Arcelor Mittal, a. s.

Tfinecké zelezarny, a. s.
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