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Pracovnik/pracovnice pripravy keramickych hmot (kéd: 28-031
-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo priimyslu a obchodu

Skupina oborti: Technicka chemie a chemie silikatd (kod: 28)
Tyka se povolani: Pfipravar keramickych hmot

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroven
Orientace v normach a v technické dokumentaci pfi pfipravé keramickych hmot, glazur a engob 3
Posuzovani kvality surovin pfFi vyrobé keramiky

Pfiprava keramickych hmot, glazur a engob

3
3
Skladovani keramickych surovin, hmot, glazur a engob 3
Obsluha strojniho zafizeni pro vyrobu keramickych hmot, glazur a engob 3

3

Dodrzovani bezpecnosti prace pfi vyrobé a skladovani keramickych surovin, hmot, glazur a engob

Platnost standardu
Standard je platny od: 21.10.2022

Pracovnik/pracovnice pfipravy keramickych hmot, 14.3.2026 16:52:52 Strana1z7



nsk

Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v normach a v technické dokumentaci pfi pripravé keramickych hmot, glazur a engob
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Orientovat se v normach a technické dokumentaci pfi pfipravé Ustni ovéfeni
keramickych hmot, glazur a engob

b) Posoudit, zda zvoleny postup prace pfi pfipravé keramické hmoty, glazury,

engoby u pfedloZzeného vzorku odpovida vyrobni a technické dokumentaci Praktické predvedeni a Ustni ovéreni

Je treba splnit obé kritéria.

Posuzovani kvality surovin pfi vyrobé keramiky

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Charakterizovat, rozliSit a popsat zakladni vlastnosti keramickych surovin

pouzivanych pfi vyrobé& keramickych hmot, glazur a engob i sl

b) Posoudit, zda pfedloZeny vzorek materialu je vhodny pro vyrobu zadané

keramické hmoty, glazury a engoby Praktické predvedeni a Ustni ovéreni

c) Odebrat vzorky pro pribéznou kontrolu zpracovavanych surovin a hmoty,
zdlvodnit odstranéni nezadoucich pfimeési z keramickych surovin pred Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
dal$im zpracovanim, zduvodnit nutnost odlezeni surovin pro homogenizaci

d) Navrhnout postup napravy zjisténych nedostatk(l a vad hmoty, glazury a

engoby u predloZzenych vzork Ustni ovéreni

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Priprava keramickych hmot, glazur a engob
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

22\53@3&1’[ rizné technologické postupy vyroby keramickych hmot, glazur a Ustni ovéieni

b) Pripravit a navazit material pro pfipravu keramické hmoty, glazury nebo

N . L Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
engoby podle pfedepsané receptury a zadani

Je treba splnit obé kritéria.

Skladovani keramickych surovin, hmot, glazur a engob

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat vhodné uskladnéni a evidenci keramickych surovin, hmot, glazura . . . .. .
engob Ustni ovéreni

b) Uskladnit zadanou keramickou surovinu, hmotu, glazuru a engobu,

provést jejich evidenci Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Je tireba splnit obé kritéria.
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Obsluha strojniho zafizeni pro vyrobu keramickych hmot, glazur a engob

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zvolit a popsat vhodné strojni zafizeni a manipulaéni prostfedky pro S e ey
zadanou pfipravu keramické hmoty, glazury a engoby Pl sioelvetiril e Ul evelen]

b) Popsat obsluhu strojd pro vyrobu keramické hmoty podle zadani (napf. Ustni ovéieni
mleci bubny, rozplavovace, michace, sita, ¢erpadla, kalolisy, susarny)

;:;((j)é\t)r]sfluhovat stroje pro vyrobu keramické hmoty, glazur a engob podle Praktické predvedeni a Ustni ovéFeni

d) Posoudit technicky stav strojniho zafizeni uzivaného pro pfipravu Praktické piedvedeni a tstni ovafeni
keramickych hmot, glazur a engob podle zadani P

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Dodrzovani bezpeénosti prace pfi vyrobé a skladovani keramickych surovin, hmot, glazur a engob

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vysvétlit nutnost dodrzovani zasad bezpecnosti prace pfi vyrobé a e
. o . Ustni ovéfeni
skladovani keramickych surovin, hmot, glazur a engob

b) Popsat pouziti osobnich ochrannych pracovnich prostfedku pfi vyrobé Ustni ovéieni
keramickych surovin, hmot, glazur a engob

c) Pre_dvest dodrzovani zasad bezpec&nosti prace pfi vyrobé keramickych Praktické pfedvedent a Ustni ovéFent
surovin, hmot, glazur a engob

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchaze¢em podepsan
pisemny zaznam. Zdravotni zpUsobilost pro vykonavani pracovnich &innosti této profesni kvalifikace je vyZadovana a
prokazuje se lékafskym potvrzenim (odkaz na povolani v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pripravar-
keramickych-hmo#zdravotni-zpusobilost).

Ovérovanim kritérii hodnoceni pro jednotlivé kompetence je tfeba ziskat celkovy pfehled o zpUsobilosti zkouseného
uchazede vykonavat pracovni ¢innosti v urlitém useku keramické vyroby. Uchaze¢ prokaze znalosti o surovinach a
pouzivanych materidlech. Vysvétli princip jednotlivych technologickych operaci a funkci stroju a zafizeni, které se
pouzivaji ve vyrobé.

Autorizovana osoba urci druh keramické hmoty a jeji parametry (napf. pro vyrobu cihlafskych vyrobk(, kameniny,
porcelanu, technické keramiky, Zaruvzdornych material(i, glazur a engob pfip. dalSich), ke které budou vztazeny zadané
Ukoly, podle zaméfeni konkrétni keramické vyroby a mista konani zkousky.

U kompetence Posuzovani kvality surovin pfi vyrobé keramiky autorizovana osoba zada pocet vzorkd (v minimalnim
poctu 5 kusu) podle druhu keramické hmoty a podle zaméfeni konkrétni keramické vyroby a mista konani zkousky.

U kompetence Obsluha strojniho zafizeni pro vyrobu keramickych hmot, glazur a engob, kritérium b), c), d)
autorizovana osoba ur€i druh zafizeni, na kterém se bude kompetence ové&fovat (mleci bubny, rozplavovace, michace,
sita, Cerpadla, kalolisy, suSarny a dalsi).

PFi ovérovani kritérii hodnoceni, které je zaloZzeno na praktickém predvedeni, se klade dliraz na dodrzovani
hygienickych a bezpeénostnich zasad. Je posuzovano hospodarné vyuziti surovin a bezpeéné provadéni vSech ukonu.
Ovérovani odbornych kompetenci bude probihat v realném provozu keramické vyroby.

Pracovni obleéeni odpovidajici bezpecnostnim a hygienickym pozadavkim si zajisti uchaze¢ sam.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro

prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a)

b)

c)

d)

e)

Stfedni vzdélani s vyuénim listem v oboru vzdélani keramik nebo vyrobce a dekoratér keramiky a stfedni vzdélani s
maturitni zkouskou v jiném oboru a alespon 5 let praxe v oblasti keramické vyroby nebo ve funkci ucitele odborného
vycviku nebo praktického vyu€ovani v oblasti keramické vyroby.

Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oboru vzdélani technologie keramiky nebo technologie silikatu se
zamérenim na vyrobu keramiky a alespon 5 let odborné praxe v oblasti keramické vyroby nebo ve funkci ucitele
odborného vycviku nebo praktického vyu€ovani v oblasti keramické vyroby.

VysSi odborné vzdélani v oblasti technologie keramiky a alespori 5 let odborné praxe v oblasti keramické vyroby
nebo ve funkci uCitele odborného vycviku nebo praktického vyu€ovani v oblasti keramické vyroby.

Vysokoskolské vzdélani se zamérfenim na technologii silikatli a alespon 5 let odborné praxe v oblasti keramické
vyroby nebo ve funkci ucitele odbornych pfedméti nebo odborného vycviku nebo praktického vyu€ovani v oblasti
keramické vyroby.

Profesni kvalifikace 28-031-H Pracovnik/pracovnice pripravy keramickych hmot a stfedni vzdélani s maturitni
zkouSkou a alesponi 5 let praxe v oblasti keramické vyroby.

DalSi pozadavky:

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor/lektorka dalSiho vzdélavani, mize byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci
¢asti prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani), ve znéni pozdéjsich predpis(, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zptsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a obchodu,
WWW.MmpOo.Cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

e Vyrobni prostory, stroje a zafizeni véetné potfebnych energii odpovidajici bezpe¢nostnim a hygienickym pfedpisim

e Provozni dilna nebo pracovni prostor pro pfipravu vyroby keramickych hmot, ktera je vybavena stroji a zafizenim
pro rozplavovani, michani, déleni, upravu kaolinu, drceni, mleti a dal$i; podle zaméfeni a mista konani zkousky

e Vyrobni receptury pro keramickou vyrobu

e Technologicka a technicka dokumentace pro keramickou vyrobu - minimalné jedna sada v listinné podobé

e Suroviny a pomucky pro pfipravu keramickych hmot: navazené plastické suroviny, jako napf. kaolin, cihlarské jily,
kameninové jily; navazené neplastické suroviny, jako napf. ostfiva, taviva, syntetické suroviny, pomocné materialy
podle zaméfeni a mista konani zkouSky

e Vzorky keramickych surovin, hmot, glazur a engob s vadami a bez vad -v minimalnim mnozstvi 5 kust od kazdého
druhu

e Osobni ochranné pracovni prostfedky (chranice sluchu, pracovni rukavice).

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro vykonani zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpe¢nostnim poZadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda) umoznujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkouSku v trvani 60 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na pfipravu a prestavky) je 6 az 8 hodin (hodinou se
rozumi 60 minut). Zkouska mulze byt rozloZzena do vice dn.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro sklo, keramiku a zpracovani mineralu, ustavena a licencovana
pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Silikatovy svaz

Cesky porcelan, akciova spoleé¢nost

Laufen CZ, s.r. 0.

STEATIT, s.r. 0.
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